RWIGV

Technischer Bericht Nr.
RP93/1594/10/41

Uber die Radfestigkeit des Sonderrades Typ R 64438
RadgrofRe 6J x 14 H2

RH Alurad Héffken GmbH
Industriegebiet Biggen + Ennest
57439 Attendorn

Auftraggeber und Hersteller:

Im Auftrag der obengenannten Firma wurden die nachfolgend beschriebenen Réder nach den "Richtlinien fiir
die Prifung von Sonderradern fiir Personenkraftwagen™ Stand 27.07. 1982 bezuglich der Dauerfestigkeit

geprft.

Beschreibung des Sonderrades

Einteiliges Leichtmetall-Sonderrad (Niederdruck-K okillenguf3), mit unsymmetrischem Tiefbett und
Doppelhump, Felgenschliissel mit 5 L iftungsoffnungen, Nabenbohrung durch Deckel verschlossen.

Das L eichtmetall-Sonderrad wird in folgenden Ausfihrungen hergestellt:

Ausfihrung Lochkreisdurch-  [Mitten- Einpref-tiefe(zul. Abroll- zul. Radlast in
Kennbuchst./ messer in mm lochdurch-  inmm umfang in mm [kg

bzw. Farbedes  |/Anzahl der Bef.- |messerin  |(x1)

Zentrierrings L6cher mm

| / blau 98/4 58,1 38 1880 560
- [ beige 100/4 57,1 38 1880 560
C/ signagrin 100/4 56,2 38 1880 560
T / dunkelgrau 100/4 54,6 38 1880 560
N / dunkelblau 100/4 59,1 38 1880 560
O/ blutorange 100/4 56,6 38 1880 560
R/lila 100/4 60,1 38 1880 560
| / blau 100/4 58,1 38 1880 560
V | rose 100/4 52,1 38 1880 560
A / beige 108/4 57,1 38 1880 560
F / schwarz 108/4 63,4 38 1880 560
E / orange 114,3/4 59,6 38 1880 560
H/ griin 114,3/4 67,3 38 1880 560
M / rot 114,3/4 64,1 38 1880 560
X/ grau 114,3/4 66,3 38 1880 560
S/lila 114,3/4 60,1 38 1880 560
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Durchgefiihrte Prifungen

Felgengroie

Die Mal3e und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit beiderseitigem Hump entsprechen, bis auf die
Lage des Tiefbettes, den Vorlagen der DIN 7817 bzw. der E.T.R.T.O.-Norm. Die Maf3 wurden gepriift.

Festigkeitsprifung

max. Radlast in kg : Fr = 560
Reibwert : M= 0,9
dynamischer Reifenhalbmesser in m: Fayn = 0,299
entspricht Abrollumfang in mm : Uabr = 1880
Einprefdtiefein mm : e= 38
max. Biegemoment in Nm : Memax = 3375

Die Sonderrader wurden jeweilsin den Laststufen 50% und 75% Mgmax positiv geprift. Nach Ablauf der
erforderlichen Mindestl astspiel zahlen wurde kein Anrif3 festgestellt. Ein Abfall des zugrundegelegten
Anzugsmomentes der Befestigungsteile war nicht gegeben.

Felgenhornprifung

Die Energieaufnahme bis zu gefahrlichen Beschéadigungen des &uf3eren und inneren Felgenhorns lag Uber den
geforderten Mindestwerten.

Mafgenauigkeit des Rades

Die gepruften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den folgenden Zeichnungen Uberein:
Zeichnungsnr.: Datum:
Zeichnung der Sonderréder 0101200706/92/0298 vom 23.06.1992

Hinweise fir den amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer

1. Bei der Festigkeitsprifung wurden je nach Ausfiihrung ein Abrollumfang (s. Tabelle) zugrundegel egt. Die
Verwendung von Reifen mit kleinerem Abrollumfang ist technisch unbedenklich.

2. Die geprifte Radlast und der Abrollumfang miissen ausreichend sein.

3. Die Anbaumalie sind zu Uberpriifen. Insbesondere sind Lochkreis, Art der Zentrierung, Schrauben-bzw.
Bolzenldnge und Gewinde zu Uberprifen.
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4. Die Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks mufd
gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Die Freigangigkeit zu Teilen des Fahrwerksist zu priifen.

5. Essind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen oder Gummiventilen zul&ssig. Die Ventile
mussen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen mdglichst kurz sein und diirfen nicht
Uber die Radauf3enkontur hinausragen. Fahrzeugausfiihrungen mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr
als 200 km/h missen mit Metallschraubventilen ausgeristet werden.

6. Esdirfen nur innen wahlweise Klebegewichte oder Klammergewichte zum Auswuchten der Rader
verwendet werden.

Dieser Bericht umfafdt 4 Seiten und darf nur vollstandig verwendet werden.

Essen, den 16. Januar 1995
RP93/1594/10/41 Co
462683/01

Institut fir Fahrzeugtechnik
Typprifstelle

Dipl.-Ing. Elsenheimer
Amtlich anerkannter Sachversténdiger
fur den Kraftfahrzeugverkehr



