RWIGV

Teilegutachten Nr.

RZ96/40639/C/41
Uber den Verwendungsbereich von 3-teiligen Sonderrddern XD (18-Zoll)
fur BMW 3B, 3C, M3B, M3/B (Lk 120/5)
RH Alurad Hoffken GmbH

Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn

Auftraggeber:

Dieser Bericht dient al's Arbeitsgrundlage fir den amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr, bzw. Prifingenieur (anerkannte Uberwachungs-
Organisation) und ist ihm bei Einzelabnahmen nach § 19 (3) oder § 21 StVZO vorzulegen.

Angaben zu den Sonderrddern

Herstellerzeichen: RH

Art: dreiteiliges Leichtmetallsonderrad mit Doppel hump;
verschraubt **; bestehend aus Felgenstern mit 5 Speichen
sowie 2 unterschiedlich grofien Felgenbetthélften

Radtyp/Ausf. XD 858536 XD 858542 (nur HA)
Radgrofie: 8,5Jx 18 H2 8,56 Jx 18 H2
Einprefdtiefe: + 36 mm + 42 mm

L ochkreisdurchm./Lochzahl: {120 mm/5 120mm/5
Mittenlochdurchmesser: 74,1 mm 74,1 mm

Mittenzentrierung: Zentrierring, Farbe granitgrau, | Zentrierring, Farbe granitgrau,

(RH35), Durchm. 74,1/72,6 | (RH35), Durchm. 74,1/72,6

Ventilloch-Durchmesser: 8,3 mm 8,3 mm

Felgenhdften aulfen/innen: | 1,25/ 7,25 - Zoll 1,25/7,25 - Zall
Radstern-Ausfiihrung: 341 281

Gepriifte Radlast / 720 kg / bei 2100 mm 720 kg / bei 2100 mm

bel Reifenabrollumfang

Radlastprifung: RWTUV (RP1779/10/41) RWTUV (RP1779/10/41)

Befestigungsteile:
Anzugsmoment:

Kegelbundbolzen M12 x1,5x29, Kegelwinkel 60°
110 Nm

** Angaben zur Verschraubung:
Inneres und &ulReres Felgenbett werden zusammen mit dem Radstern mittels
38 Spezialschrauben (mit vorgegebenem Drehmoment) verschraubt.

Wichtiger Hinweis: RWTOV
Die dreiteiligen Sonderrader dirfen nur

FAHRZEUG GMBH
Steubenstrafle 53

vom Radhersteller verschraubt werden.

Anschrift:

Institut fur Fahrzeugtechnik

Adlerstrale 7

45307 Essen

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

45138 Essen

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-2517
Telex 8 579 680

AG Essen, HRB 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hartmut Griepentrog
Geschaftsfiihrung:
Claus Wolff (Vors.)
Klaus Bothe

Dieter Fodisch

Ulrich Kastner
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Angaben zur Radkennzeichnung:

Ort der Kennzeichnung: im Radstern auf der Speichenriickseite
Herstellerzeichen (eingegossen): RH

Radtyp: XD (X1)85(X2): eingegossen
(X1) Angabe der Felgenbreite: |85 (fur 8,5- Zoll)

eingeschlagen

(X2) Angabe der Einprefdiefe: |36 42
eingeschlagen

Radstern-Ausfuhrung: 341 281
eingeschlagen

Angabe Lochkreis-Durchmesser: 120 D

Durchgefihrte Prifungen

Anbauprifung

Es wurde eine Anbauprifung gemal VdTUV-Merkblatt Nr. 751 durchgefiinrt.
Entsprechende Auflagen und Hinwelse, die sich aus dieser Prifung fir die einzelnen Rad-
Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Tabellen im Abschnitt Verwendungsbereich und
Auflagen zu entnehmen.

Fahrwerksfestigkeit
Die Spurweite der gepriften Fahrzeugtypen wird durch die gednderte Einprefdtiefe der
Sonderrader vergrofert. Die Spurweitenerhthung liegt unter 2%.
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Verwendungsbereich und Auflagen (Fir Rad 8,5x18 ET 36 vuh; 8,5x18 ET 42 HA)

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG - BMW

(Coupé, Cabrio)

\V/A:225/40ZR18
HA:245/35ZR18
20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:255/35ZR18
21)31)

\V/A:245/35ZR18
HA:255/35ZR18
20)31)

Typ Motorleistung |Handels- ABE-Nr.; |zuldssige Auflagen,
(kW) bezeichnung Genehm.-Nr. [Reifengrolie, Hinweise
ggf. Auflagen
3B 73; 75; 316i - 325i F920 225/40ZR18 1)2)3)4)5)6)
33; 85; (Coupe; Cabrio) 16)30)31) 7)8)9)10)
103; 110; 12)13)14)
141 245/35ZR18 15)
142 328i Coupé, Cabrio 20)30)31)
\VA:225/40ZR18
HA:235/40ZR18
3/B 75; 85; 103;  [316i bis328i e1*93/81* [16)30)31)
110; 125; 142 0016* ..

BM

F920/NT09/ e1*0016/NT04

890/1070 (1115) kg

5/120/72.5
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Raditypen: XD 858536, XD 858542 (3-teilig) Blatt 4 von 11
Typ Motorleistung [Handels- ABE-NTr.; zuléssige Auflagen,
(kW) bezeichnung Genehm.-Nr. |Reifengrofie, Hinweise
ggf. Auflagen
3C 73;75; 83, [BMW 316i - 3281 |F547 225/40ZR18 1)2)3)4)5)6)
85; 103; 110; 16)30)31) 7)8)9)10)
141; 142 12)13)14)
85; 105; BMW 325 d/td/tds 245/35ZR18 15)
(ww. 324td) 20)30)31)
\VA:225/40ZR18
HA:235/40ZR18
16)30)31)
3/C 66; 75; 85; 316i bis 328i; el*93/81*
103; 105; 110; 0015*.. VA:225/40ZR18
125; 142 318tds; 325td/-tds; HA:245/35ZR18

318tds Touring;

325td/- tds Touring;

318i Touring
320i Touring
323i Touring
3281 Touring

20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:255/35ZR18
21)31)

\V/A:245/35ZR18
HA:255/35ZR18
20)31)

BM

F547/NT13

€1*0015*04

900/1115 (1150) kg

5/120/72.5
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RH Alurad Hoffken GmbH
Industriegebiet Ennest

57439 Attendorn

XD 858536, XD 858542 (3-teilig)

Auftraggeber: Teilegutachten

Nr. RZ96/40639/C/41

Radtypen: Blatt 5 von 11

Typ

Motorleistung
(kW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr.;
Genehm.-Nr.

zuldssige
Reifengroflie,
gof. Auflagen

Auflagen,
Hinweise

3C

75

3161 Compact

F547

225/40ZR18
16)30)31)

245/35ZR18
20)23)30)31)

3/CG

66; 75;
103

318 tds Compact
3161 Compact
318ti  Compact

el*93/81*
0017*..

\VA:225/40ZR18
HA:235/40ZR18
11)16)23)30)31)

\V/A:225/40ZR18
HA:245/35ZR18
20)23)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:255/35ZR18
21)23)31)

\VA:245/35ZR18
HA:255/35ZR18
20)23)31)

1)2)3)4)5)6)
7)8)9)10)
12)13)

22)

BM

F547/NT113

€1*0017/NT03

840/940 (1010) kg

5/120/72

Typ

Motorleistung
(kW)

Handels-
bezeichnung

ABE-Nr.;
Genehm.-Nr.

zuldssige
Reifengrolie,
ggf. Auflagen

Auflagen,
Hinweise

M3/B

236

BMW M3
(3 er Reihe)

el*93/81*
0032*..

245/35ZR18
20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:235/40ZR18
17)30)31)

\V/A:225/40ZR18
HA:245/35ZR18
20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:255/35ZR18
21)31)

\V/A:245/35ZR18
HA:255/35ZR18

20)31)

1)2)3)4)5)6)
7)8)9)10)
12)13)14)
15) 24)

BM

€1*93/81*0032/NT00

920/1130 kg

5/120/72.5
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Typ Motorleistung [Handels- ABE-Nr.; [|zulassige Auflagen,
(kW) bezeichnung Genehm.-Nr. |Reifengrolie, Hinweise
ggf. Auflagen
M3B [210; 217 BMW M3 G191 225/40ZR18 1)2)3)4)5)6)
(Coupé, Cabrio, 17)30)31) 7)8)9)10)
Limousine) 12)13)14)
245/35ZR18 15) 24)
20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:235/40ZR18
17)30)31)

\V/A:225/40ZR18
HA:245/35ZR18
20)30)31)

\VA:225/40ZR18
HA:255/35ZR18
21)31)

\V/A:245/35ZR18
HA:255/35ZR18
20)31)

BM

G191/NT06 910/1090 kg 5/120/72.5

Auflagen und Hinweise

1)

2)

3)

-entfallt fir dieses Gutachten-

Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderréder das Fahrzeug unverziglich
einem amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeug-verkehr
bzw. einem Kraftfahrsachverstandigen oder Angestellten einer anerkannten
Uberwachungsorganisation (Prifingenieur) zur Anbauabnahme vorzufihren.

Der ordnungsgemal3e Anbau der Rader wird auf dem vom Bundesminister fur Verkehr
im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestétigung) durch die
abnehmende Stelle bestétigt.

Bel Berichtserstellung Reifengrof3en nur in ZR-Ausfihrung. Nenntragfahigkeit bei
ZR-Reifen gilt bis 240 km/h. Sofern keine speziellen ZR-Reifenfreigaben zu
berticksichtigen sind, sind auch -W-Reifen zuldssig; -V-Reifen jedoch nur dann zuldssig,
wenn die Tragfahigkeitsabschlage (entspr. Norm, 3 Proz. pro 10 km/h) beriicksichtigt
werden.
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4)  Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

keine weiteren Auflagen bertihrt werden, dem Serienstand entsprechen.

Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung
vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderréder
gesondert zu beurteilen.

Gegen Fahrwerksadnderungen mit gesondertem Priifbericht bestehen dann

keine Bedenken, wenn

- die serienmél3igen Federweganschlage (Puffer) unverandert bleiben und
- gednderte Fahrwerksteile in ihren Abmessungen (z.B. Durchmesser von Federn,

Federtellern und Dampfern nicht gréfer als die entsprechenden Serienteile sind.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit speziellen Metallschraubventilen ( Typ 3003B, fur
Ventilloch-Durchmesser 8,3 mm) zuléssig. Die Ventile mussen den Normen DIN,
E.T:R:T:O: oder TRA entsprechen und dirfen nicht Uber die Radkontur hinausragen.

Zur Sonderrad-Befestigung sind die mitzuliefernden Kegel bundschrauben (M12x1,5)
Zu verwenden.

Die Bezieher der Sonderréder sind darauf hinzuweisen, dal3 der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck (ggf. aus den speziellen Reifenfreigaben)
Zu beachten ist.

Wird das serienmaliige Ersatzrad verwendet, soll mit méaldiger Geschwindigkeit und
nicht langer als erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienméfdigen
Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fz.-Ausfuihrungen mit permanentem Allrad-
antrieb ist dann auch auf gleichen Abrollumfang der montierten Reifen zu achten.

Schneekettenbetrieb: nicht moglich.

Radbezogene Auflage: Die Sonderréder kbnnen innen und auf3en mit Klebe- oder
wahlweise mit Klammergewichten ausgewuchtet werden.

Ausreichende Tachoanzeige-Genauigkeit ist in geeigneter Form (z.B. Tachodienst-
Bestdtigung) nachzuweisen. Bei erfolgter Angleichung keine Eintragung a's wahlweise.

Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 1 zu gewdhrleisten, darf die Flankenbreite
der Bereifung 245 mm nicht Gberschreiten. Der Reifenabstand zum Federbein betrégt
dann mind. 10 mm.

Hierbei ist dasinnere Radhaus hinter der Befestigung des Achskoérpers einzuformen oder
der Lenkeinschlag zu begrenzen (mittels BMW-Bausatz L enkbegrenzung).

Entfallt fir M3B, M3/B und fur Fz.-Ausfihrungen, die serienmal3dig mit Bereifung
225/55R15 ausgerustet sind.

Kontrollméglichkeit durch Kreisfahrt.

Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 1 zu gewéahrleisten, sind folgende
Mal3nahmen erforderlich: die Kunststoff-Radhausverkleidung ist im Fuldraumbereich
(ab der vorstehenden Kante bis ca. 80 mm nach oben) warm einzuformen.
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14) Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 2 zu gewéhrleisten, sind folgende
Mal3nahmen erforderlich:
Die Radhausausschnittkanten sind ab Mitte der seitlichen Schutzleiste bis zum Ubergang
zum hinteren Stolfanger auf eine Restdicke von ca. 10 mm und im Ubergangsbereich auf
eine Restdicke von 5 mm nach innen anzulegen.
Der Kunststoff-Innenkotfliigel ist im Ubergangsbereich zum Stof¥fanger im Bereich der
Verbindungskante auf einer Lénge von 120 mm nach hinten auszuschneiden.

Die Innenverkleidung der Radhauser ist bis zur Hohe der oberen Befestigungsschraube

15)

16)

zu kirzen.

Das Innenradhaus ist in einem Bereich von 200 mm vor und hinter der Radmitte bisin
einer Hohe von ca. 100 mm, gemessen ab Radhauskante nach oben, aufzuweiten, d.h.

an das auf¥ere Radhaushlech anzuformen.

Die in das Radhaus hineinragenden Teile von Stof3féanger und Kotfllgel an der
Verbindungsstelle von Stol3fénger zum Kotfligel sind nach hinten auslaufend auf einer
Lange von ca. 100 mm auf Restdicke von ca. 5 mm zu kirzen. Zusétzlich ist die
Kotfliigelecke oberhalb des hinteren Stof¥fangers um ca. 8 -.10 mm nach auf3en zu

tretben.

Esist auf ausreichenden Abstand (min. 20 mm) zwischen Reifeninnenflanke und

Auspuffendtopf , besonders bel geénderten Auspuffanlagen, zu achten.

Folgende Reifenfreigaben beziiglich Tragfahigkeit bel Hochstgeschwindigkeit (incl.
Toleranz) sowie ABS -Eignung (bel Reifen-Kombinationen) lagen bei
Gutachtenerstellung vor:

Reifentyp/-grofRe  |Achdast VA/HA |Vorderachse Hinterachse vmax
inkg Sturz/Luftdruck [Sturz/Luftdruck |in km/h

Brigdestone S-01

\VA:225/40ZR18 890/1060 -2°12,5 bar -4°12,5 bar 242

HA:235/40ZR18 -- /1115 - 12,7 bar

Brigdestone S-01

VA u. HA: 890/1060 -2°12,5 bar -4°/2,8 bar 242

225/40ZR18 -- /1115 -- /3,0 bar

Conti (ZR)

VA u. HA 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/3,2 bar 242

225/40ZR18 -- /1115 -/ 34 bar

Dunlop Sp8000

VA u. HA: 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/3,2 bar 242

225/40ZR18 -- /1115 -- | 34 bar

VA:225/40ZR18 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/2,8 bar 242

HA:235/40ZR18 -- /1115 -- / 3,0 bar

Yokohama AQ08P

VA:225/40ZR18 930/1060 -2°12,4 bar -4°/3,1 bar 233

HA:235/40ZR18 -- /1115 -- [ 3,3 bar
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Fortsetzung Auflage Nr. 16):
Reifentyp/-grofRe  |Achdast VA/HA |Vorderachse Hinterachse vmax
inkg Sturz/Luftdruck [Sturz/Luftdruck |in km/h
Uniroyal RTT-1
VA u. HA: 890/1060 -2°/2,3 bar -4°/3,1 bar 242
225/40ZR18 930/1115 2,5 bar 3,4 bar
Pirelli P Zero
VA u. HA: 930/1060 -2°/2,4 bar -4°/3,3 bar 242
225/40ZR18 -- /1115 -- / 3,5 bar
VA:225/40ZR18 930/1060 -2°/2,4 bar -4°/2,9 bar 242
HA:235/40ZR18 -- /1115 --/ 3,1 bar

17)

Die o.a. Mindest-L uftdriicke sind dem Fz.-Betreiber in geeigneter Form zu Gbermitteln.

Reifentyp mit eintragen. Bei Verwendung anderer Reifentypen sind gesonderte Freigaben

des betr. Reifenherstellers vorzulegen.

Folgende Reifenfreigaben beziiglich Tragfahigkeit bel Hochstgeschwindigkeit (incl.
Toleranz) sowie ABS -Eignung (bel Reifen-Kombinationen) lagen bei
Gutachtenerstellung vor (BMW M3B, M3/B):

Reifentyp/-grofe  |Achdast VA/HA |V orderachse Hinterachse vmax
inkg Sturz/Luftdruck [Sturz/Luftdruck [in km/h

Brigdestone S-01 910/1090 -2°/2,8 bar -4°/3,0 bar 255

VA:225/40ZR18 920/1130 -2°/2,8 bar -4°/3,2 bar

HA:235/40ZR18

Brigdestone S-01 910/1090 -2°/2,8 bar -4°/3,4 bar 255

VA u. HA:

225/40ZR18

(nicht fur M3/B)

Dunlop Sp8000 910/1090 -2°/2,8 bar -4°/3,3 bar 255

\VA:225/40ZR18 920/1130 -2°/2,8 bar -4°/3,5 bar

HA:235/40ZR18

Pirelli P Zero 910/1090 -2°/2,8 bar -4°/3,3 bar 255

\VA:225/40ZR18 920/1130 -2°/2,8 bar -4°/3,4 bar

HA:235/40ZR18

Die o.a. Mindest-L uftdriicke sind dem Fz.-Betreiber in geeigneter Form zu Gbermitteln.

Reifentyp mit eintragen. Bei Verwendung anderer Reifentypen sind gesonderte
Freigaben des betr. Reifenherstellers vorzulegen.
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20) Esist nur Reifentyp Dunlop Sp8000 freigegeben (Abmessungen; ABS-Eignung);

Einsatzbedingungen (einschl. M3B, M3/B) s. Tabelle:

Reifentyp/-grofe: |[Achdast VA/HA|Vorderachse  [Hinterachse vmax
inkg Sturz/Luftdruck [Sturz/Luftdruck [in km/h
Dunlop Sp8000 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/3,1 bar 242
910/1090 -/ 3,0 bar -/ 3,5 bar 255
VA:225/40ZR18 920/1130 -/ 3,0 bar -1 3,5 bar 255
HA:245/35ZR18
\VA:245/35ZR18 890/1060 -2°12,5 bar -4°/3,0 bar 242
HA:255/35ZR18 910/1090 -/ 3,0 bar - 1 3,4 bar 255
920/1130 - / 3,0 bar -/ 3,5 bar 255
VA u. HA: 890/1060 -2°12,5 bar -4°/3,1 bar 242
245/35ZR18 920/1130 -/ 3,0 bar -/ 3,5 bar 255
21) Fur diese Reifen-Kombination liegt folgende Freigabe (einschl. ABS-Eignung) vor:
Reifentyp/-grofe: |Achdast VA/HA|Vorderachse  [Hinterachse vmax
inkg Sturz/Luftdruck [Sturz/Luftdruck [in km/h
Uniroyal RTT-1 890/1060 -2°12,5 bar -4°/2,9 bar 242
VA:225/40ZR18 910/1090 - 12,9 bar -/ 3,3 bar 255
HA:255/35ZR18 920/1130 - /2,9 bar - | 3,4 bar 255
Dunlop Sp8000,
Dunlop Sp9000 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/3,0 bar 242
VA:225/40ZR18 910/1090 -/ 3,0 bar - 1 3,4 bar 255
HA:255/35ZR18 920/1130 - / 3,0 bar -/ 3,5 bar 255
Conti (ZR-Profil) 890/1060 -2°/2,6 bar -4°/3,0 bar 242
VA:225/40ZR18 910/1090 -/ 3,0 bar - 1 3,4 bar 255
HA:255/35ZR18 920/1130 - / 3,0 bar -/ 3,5 bar 255
Die o.a. Mindest-L uftdriicke sind dem Fz.-Betreiber in geeigneter Form zu Gbermitteln.
Bel Verwendung anderer Reifentypen sind gesonderte Freigaben des betr. Reifenher-
stellers vorzulegen.
22) Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 2 zu gewéahrleisten, sind folgende
Mal3nahmen erforderlich:
Die Radhaussicken sind ab Stof3¥fénger bis 100 mm unterhalb der Seiten-Schutzleiste
ganz umzulegen.
An der Oberkante des Kunststoff-Innenkotflligels (Bereich Stol3fanger) ist ein Streifen
von 40x30 mm (Ausbuchtung) abzutrennen.
23) AnAchse 2 sind -zusétzlich zu Aufl. 22)- die umgel egten Radhauskanten im Bereich
ab Stof¥fanger bis etwa Radmitte um ca. 5 mm aufzuweiten.
24) Die Reifenfreigaben beziehen sich auf die serienmél3ig abgeregelte Fz.-Hochst-

geschwindigkeit von max. 250 km/h. Bei
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30) Vewendung der aufgefiihrten Reifengrof3en zuléssig auf Sonderrad XD 858536
(ET36) auf Achse 1 und Achse 2.

31) Vewendung der aufgefihrten Reifengrofien zuléssig auf Sonderrad XD 858536
(ET36) auf Achse 1 in Verbindung mit Sonderrad XD 858542 (ET42) auf Achse 2.

Sonstiges

Der Auftraggeber RH ALURAD Hoffken GmbH unterhélt ein Qualitétsmanagementsystem
gemal3 EN 1SO 9001 (Zertifikat vom 10.02.1996, Registrier-Nr. 041005575 ).

Dieses Tellegutachten umfald 11 Seiten und darf nur vollstandig verwendet werden.

Unabhéngig davon wird es unglltig, wenn weitere._FahnNerksrAnderungm EinfluR auf die
Sonderrad-V erwendung haben kénnen, sowie bei Anderung mal3geblicher
gesetzlicher Vorschriften.

Essen, den 21. Mai 1997
Verz.-Nr.: RZ96/40639/C/41 /SSL (18-Zoll/ 40639C41.DOC-NT-Reifen)

Institut fur Fahrzeugtechnik
Typprifstelle

4

>

Dipl.-Ing. Schiissler
Amtlich anerkannter Sachverstandiger
fur den Kraftfahrzeugverkehr



